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Syntetyczny na oleju bazowym perfluoropolieterowym (PFPE) i zageszczaczu z fluorowanych
polimeréw (PTFE) biaty smar odporny na niskie i wysokie temperatury z duza tolerancjg na
Srodowisko chemiczne stosowany do wysokich obcigzen, prézni i posiadajgcy dopuszczenie NSF do
incydentalnego kontaktu z produktami zywnosci. Gtdwne zalety tak skonstruowanego smaru to:
odpornos$¢ na dziatanie srodowisk agresywnych chemicznie i rozpuszczalnikéw, wysoka wydajnos¢ na
mokrej nawierzchni, dtuga zywotnos¢ a co za tym idzie brak koniecznosci czestego do
smarowywania, wysoka nosnos¢, odpornosé na wymywanie woda, eliminacja zjawiska stick-slip.
Zjawisko stick-slip polega na przerywanym, skokowym ruchu elementu slizgajacego dwéch
elementéw tracych powodujacych najczesciej drgania wzdtuzne i poprzeczne (normalne) elementéw
tracych, a sita tarcia zmienia sie oscylacyjnie. Wynikiem wystepowania zjawiska stick-slip jest
ograniczenie dokfadnosci pozycjonowania, hatasliwos¢ i szybsze zuzycie weztéw tarcia.

Innymi charakterystycznymi wtasciwosciami produktu Dow Corning HP-300 (w Azji produkt wystepuje
pod nazwa Molykote HP-500) jest kompatybilno$¢ z wiekszoscig tworzyw sztucznych i elastomeréw
(zapobiega deformacjom i pekaniom elementéw plastikowych i gumowych), doskonate smarowanie
weztéw w warunkach prézni, atest spozywczy NSF H1 umozliwiajacy przypadkowy kontakt smaru z
produktami spozywczymi, doskonate zdolnosci smarne w warunkach silnego zapylenia, doskonate
witasciwosci smarne zaréwno w warunkach silnego mrozu (do - 65 °C) jak i wysokiej temperatury
(+250°C w pracy ciagtej i + 280°C do pracy okresowej), przy czym zaznaczy¢ trzeba, ze produkt nie
topi sie i nie ptynie mimo zastosowania wysokiej temperatury. Warto zwréci¢ uwage na bardzo niskie
ci$nienie parowania (bazy olejowej) smaru DC HP300. Z tego tytutu smar HP300 czesto nazywany
jest smarem na niskie lub wysokie temperatury, korozje, rozpuszczalniki i paliwa samochodowe,
skroplony gaz ziemny, gazy techniczne.

Typowe zastosowania smaru perfluoropolieterowego to: smarowanie: tozysk i prowadnic piecéw,
suszarn, malarni, tozysk i prowadnic slizgowych, rolek prowadzacych i napedéw tahcuchowych,
przektadni otwartych i zamknietych, przewoddéw sterowniczych w ostonkach (linki), uszczelek i watéw
elastycznych, urzgdzenia do pakowania w przemysle spozywczym, urzadzenia biurowe w tym
drukarki laserowe, faxy, tozyska, uszczelki i elementy ruchome systeméw prézniowych oraz wezty
tarcia w branzy elektronicznej (np. przy produkcji pétprzewodnikéw). W przemysle samochodowym
smar uzywany jest do regulacji predkosci obrotowej biegu jatowego, zawordéw elektrycznych zawory
dtawigce, czujniki poduszek powietrznych i spalin zawory recyrkulacji spalin. Inne znane
zastosowania to: fozyska, klimatyzacja i zawory cisnienia poktadowego na statkach powietrznych,
mechaniczne elementy kamer stosowanych w przestrzeni kosmicznej, smar do aparatu
oddechowego lotniczego, mikroskop skaningowym, dyski komputeréw. O-ringi w sprzecie
farmaceutycznym, smar do tozyska w srodowiskach chloru i silnych utleniaczach.

Smar MolykoteHP-300 nanosi¢ na czystg powierzchnie pedzlem, szpachelka, recznym lub
automatycznym dozownikiem. Smaru nie miesza¢ z innymi srodkami smarnymi. Moze by¢ uzywany
w centralnych systemach smarowania.

Tylko fluorowane rozpuszczalniki mogg oczysci¢ PFPE oleje i smary. Rozpuszczalniki hydocarbonowe
nie mieszajg sie z olejami PFPE, wiec moga nie oczysci¢ smaru HP-300.

Wiecej informacji ha naszej stronie internetowej produktu
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