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MOLYKOTE.
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Smar do zebatek plastikowych - 10g

Potocznie uwaza sie, ze két zebatych plastikowych, elementéw prowadzacych, przekfadni
wykonanych z tworzywa i plastiku nie nalezy smarowa¢, poniewaz zastosowany srodek smarny moze
utworzy¢ na powierzchni kota zebatego paste scierng, ktéra utrudni smarowanie. To prawda, ale
dotyczy tylko Zle dobranych smaréw.

Oferujemy Panstwu smar do zebatek plastikowych pracujgcych w trudnych warunkach np. niskie lub

wysokie temperatury, duza wilgotnos$¢ lub duze obcigzenia Molykote 33. Produkt polecany jest do
rolek, két zebatych pracujacych w chtodniach lub niskich temperaturach takze metalowych i
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gumowych czesci ruchomych Typowe zastosowania to elementy plastikowe samochodowe, napedy,
plastikowe silniki, sprzet fotograficzny, geodezyjny. Czesto wykorzystywany przez producentéw broni
w tym pistoletéw, wiatréwek i karabinéw pneumatycznych.

Smar Molykote 33 medium zalecany jest do smarowania oringéw EPDM, wyrobdéw z gumy i
plastikowych. Smar ten nie zmiekcza ani nie wchodzi w reakcje z wiekszoscig tworzyw sztucznych i
jest uzywany do smarowania plastikowych przektadni, tozysk i krzywek, a takze czesci metalowych i
gumowych w przemysle spozywczym i chemicznym.
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