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Molykote 1102 smar do zaworow gazowych
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Mineralny smar do krandéw (najczesciej kulkowych, kurkéw gazowych, zaworéw gazowych
wykonanych z kombinacji metalu, szkta i tworzyw sztucznych). Stosowany do zaworéw odcinajgcych
gaz ziemny w kurkach kuchenek gazowych, podgrzewaczach wody, oraz szeregu sprzetach przy
smarowaniu drobnych elementéw wykonanych z metalu, szkta lub tworzywa sztucznego. Dla
niezawodnej dtugotrwatej pracy zaworu kulowego winien on by¢ posmarowany smarem u bardzo
duzej zywotnosci. Warstwa smarujgca (film) chroni czesci z tworzywa i metalu przed zatarciem by nie
dochodzito miedzy powierzchniami do tarcia czastek Sciernych. Specjalnie stworzony dla tej aplikacji
smar Molykote 1102 jest bardzo odporny na dziatanie wody i ciepta, nie topi sie i nie przemieszcza
sie z punktéw smarowania, wiec z powodzeniem jest stosowany w zaworach odcinajgcych gaz
ziemny w liniach przesytowych, sprzecie gospodarstwa domowego, podgrzewaczach wody, i innych
urzgdzeniach. Poza olejem mineralnym jako sktadnikiem bazowym DC 1102 posiada w sktadzie
zageszczacze nieorganiczne i niescieralne dodatki jako state Srodki smarne. Zapewnia to produktowi
wysokg odpornos¢ na wode i odpornos¢ na wysokie temperatury oraz brak punktu topnienia i
wydzielanie oleju na poziomie 0%. Molykote 1102 posiada doskonata odpornos¢ na wode , dobrag
odpornos¢ na wiekszos¢ substancji chemicznych, rozcieficzonych kwaséw i wielu chemikaliéw.
Stosowany jest w urzadzeniach kontrolnych zurawiach, zaworach , zmiekczaczach wody
przedsiebiorstw wodnych. Ponadto stosowany jest jako uszczelniacz do prézni i systeméw
cisnieniowych a takze jako bariera chemiczna (powtoka) do ochrony powtok z gumy i tworzyw
sztucznych, o-ringéw, uszczelek i uszczelnien. Smar Molykote1102 Gas Grease Cock jest
dopuszczony do zastosowan w przemysle gazowym wielu krajach a najbardziej znane dopuszczenie
to norma niemiecka DVGW. Smar jest bardzo czesto wykorzystywany w w samochodowych
instalacjach LPG, CNG. W tych instalacjach najczes$ciej smarowane sa tym smarem oringi i inne
uszczelnienia
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